Unfall-Untersuchungsbericht

|ldentifikation

Art des Ereignisses: Flugunfall

Datum: 22.August 2018

Ort: Flugplatz "Altes Lager"
Luftfahrzeug: Ultraleichtes Segelflugzeug
Hersteller/Muster: Eigenbau / ULF-1
Personenschaden: Eine Person tddlich verletzt
Sachschaden: Luftfahrzeug zerstort
Drittschaden: Keiner

Informationsquelle: Zeugenaussagen, Gutachten

Verfasst von Dieter Reich im Juni 2019



Sachverhalt

Ereignisse und Flugverlauf

In der Kalenderwoche 34 des Jahres 2018 fand auf den Flugplatz "Altes Lager" in
Niedergorsdorf/Brandenburg das Jahrestreffen des DVLL e.V. (Deutscher Verband
zur Forderung des Sports mit Leichten Luftsportgeraten) statt.

Am Nachmittag des 22.August gegen 17 Uhr startete der Pilot mit seinem ULF-1 als
Dritter und Letzter hinter zwei vor ihm gestarteten ULFs im F-Schlepp, in Richtung
280°. Bereits am 21.August absolvierte er einen Flug mit diesem Flugzeug am
gleichen Flugplatz.

Der gesamte Schlepp am 22.August war gekennzeichnet durch auffallige,
periodische Auf - und Abwartsbewegungen des geschleppten Flugzeugs. In ca. 150
mtr. H6he trennte sich der Pilot vom Schleppseil und geriet mit seinem Gerat in einen
parabelférmigen Sturzflug. Das Rettungssystem wurde nicht aktiviert, der Pilot
sturzte mit seinem Flugzeug, nahezu senkrecht, in ein abgeerntetes Getreidefeld am
Ende der Rollbahn.

Der sofort herbeigeeilte Schlepppilot konnte keine Lebenszeichen mehr beim Pilot
feststellen.

Angaben zu Personen
Der 71-jahrige Luftfahrzeugfuhrer galt als erfahrener Pilot.
Er war in Besitz folgender Flugberechtigungen:

1. Lizenz zum Fuhren von Motorflugzeugen (PPL (A)) incl. Segelflugzeug-
Schleppberechtigung

2. Luftfahrerscheine zum Fihren von Segelflugzeugen, Motorsegler und
Gleitflugzeugen

3. Luftfahrerschein fur Luftsportgeratefihrer (UL)
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Angaben zum Luftfahrzeug

Das ultraleichte Segelflugzeug vom Typ ULF-1 ist ein einsitziges, laufstartfahiger
Schulterdecker fur den Eigenbau. Alle wichtigen Daten kbnnen dem DAeC-Kennblatt
Nr.:61060 entnommen werden. Das Flugzeug, Baujahr 1982, war mit einem inte-
grierten Rettungssystem in Deutschland zum Verkehr zugelassen und befand sich
in wechselnden Privatbesitz.

Der Erbauer des Flugzeugs, hatte gegeniiber den Bauunterlagen, im wesentlichen
folgende Anderungen vorgenommen:

- Spannweitenvergréf3erung auf elf Meter

- Quer- und Hohenruderbetétigung erfolgen tUber Carbonrohre und damit
verklebten Anschliissen aus DURAL,
anstelle der in den Bauplanen dokumen tierten Seilsteuerung

Der Bau des Flugzeugs wurde von einem lizensierten Prifer betreut und abgenommen,
die Betriebstiichtigkeit vom DAeC bestatigt.

Meteorologische Informationen

Der Start wurde bei guten Wetterbedingungen durchgefuhrt. Es herrschte fast Windstille.

Funkverkehr

Zwischen Schlepppilot und Segelflugzeugfuhrer bestand Funkkontakt.

Angaben zum Flugplatz

Flugplatz "Altes Lager", ist ein ehemaliger Militarflugplatz in Niedergdrsdorf, nahe
Jiterbock in Brandenburg. Das Gelande liegt 98 mtr. iber NN und verfugt tber
eine Startbahn mit der Ausrichtung 10/28.
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Feststellungen am Luftfahrzeug

Nach der Bergung des Wracks wurde die Steuerung untersucht. Dabei konnte
folgendes festgestellt werden. Die Carbon-Steuerstange zum Hohenruder war
getrennt vom L'Hotellier Verbindungsstiick. Der Kugelkopf des Héhenruder-
Antriebhebels befand sich- noch gesichert-in der Pfanne des L'Hotellier-
Verschlusses. Der Bruch erfolgte in der Dural-Manschette unmittelbar am Ende des
Carbonrohres.

Eine Bruchflachenanalyse, durchgeftihrt von der Fachgruppe FAM (Fachgruppe
angewandte Mechanik) der Universitat Paderborn, ergab folgendes Bild:

Ermiidungsriss beim Ubergang vom Carbonrohr auf das Aluminiumrohr,
verursacht durch steifigkeitsbedingte Spannungskonzentration zwischen
Carbonrohr und Aluminiumrohr

Extrem raue Oberflache des Alu-Rohrs mit in Umfangsrichtung
verlaufenden Bohrriefen

AulRermittige Bohrung mit dinner Restwandstarke im Aluminiumrohr
direkt bei der Rissanfangsstelle

Vorschadigung durch eine langjéhrige Schwachung der DURAL-
Manschette auf der Innenseite, unmittelbar am Ende des Carbonrohres,
infolge einer sogenannten Kontaktkorrosion (elektrochemischer
Vorgang)

Restgewaltbruch des Rohrs durch Rissausbreitung bei relativ grof3er Rest-
guerschnittsflache aufgrund der geringen Risszahigkeit von Aluminium

Bruchstelle
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Hoéhenruder-Ansteuerung
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Blick in Richtung
Hohenruder

o |

Bruchflache

L'Hotellier-Verschluss
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Zusammenfassung und Sicherheitsempfehlung

Kontaktkorrosion

"Kontaktkorrosion ist nichts anderes, als eine galvanische Elementbildung, wie sie
Primar-Batterien zur Stromgewinnung nutzen. In der Praxis ist dies nattrlich
unerwunscht, fuhrt die Elementbildung doch durch Werkstoffabtrag zur Zerstérung
des Bauteils. Die Voraussetzung zur Elementbildung, und damit zur Kontakt-
korrosion, ist die elektrisch leitende Verbindung zweier Metalle, oder elektronen-
leitender Werkstoffe mit unterschiedlichem elektrochemischem Potenzial und einem
aulRerem Elektrolytzugang".

Diese Definition ist dem Bericht "Risiko der Kontaktkorrosion bei CFK-Bauteilen"
von Dr. Harald Schreckenberger entnommen (Google Suche).

Korrosionsverlauf

Die Korrosion startete im vorliegenden Fall auf der Innenseite der ALU-Manschette,
dicht am Ende des CFK-Rohres. Uber viele Jahre erfolgte dann ein Materialabbau an
der DURAL-Manschette, unmitteloar am Ende des Carbon-Rohres, was schlie3lich
zum Bruch der ALU-Kohlerohrverbindung fuihrte.

Sicherheitsempfehlung

Alle Malinahmen zum sicheren Fliegen, angefangen bei Vorflugkontrolle bis zur
periodischen Nachprifung, sind dem 20-seitigen ULF-1 Flug-/Betriebshandbuch
zu entnehmen.
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